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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robot ogólnobudowlanych związanych  

z remontem placów oraz chodników wokół budynków przy ul. Kazimierza Ogrodowskiego 1-7 – w Rybniku.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, 

a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 

 

Nazwa inwestycji:  REMONT I NAPRAWA PLACÓW ORAZ CHODNIKÓW OSIEDLOWYCH 

 W ZASOBACH ZGM BUDYNKÓW  PRZY UL. K. OGRODOWSKIEGO 1-7  

 I PIOWNIK 9 W RYBNIKU. 

Lokalizacja:          44 – 203 Rybnik; ul. K. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7 i ul. Picownik 9 

Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1.2.1. Zamawiaj ący:  ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  

                                           44 – 200 RYBNIK 

                                           Ul.. KOSCIUSZKI 17 

1.2.2.    Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia   

1.3.1. Zakres robot obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty rozbiórkowe, opisane w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych: 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWI ĄZANE Z REMONTEM PLACÓW ORAZ CHODNIKÓW:  

� Rozbiórka krawężników wzdłuż rozbieranych nawierzchni 

� Rozbiórka obrzeży betonowych wzdłuż rozbieranych nawierzchni 

� Rozbiórka nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej prostokątnej i behaton, fragmentu nawierzchni 

betonowej 

� Wykarczowanie krzewów liściastych  

� Korytowanie do głębokości ok. 30cm 

� Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej oraz z geokraty 

� Wykonanie fundamentów pod krawężniki oraz obrzeża betonowe, a także pod słupki (ogrodzenie, ławki 

parkowe, kosz) 

� Ułożenie krawężników 

� Ułożenie kostki brukowej betonowej 



ST.O0 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 4 /26 

1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do 

realizacji robót 

1.4.1.  Spis projektów i rysunków wykonawczych 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

���� ogólna specyfikacja techniczna 

���� szczegółowe specyfikacje techniczne 

 
 
Nazwy i kody grup klas, kategorii  CPV.  

Grupa robót:  452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej, 

Klasa robót:  4523 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych I elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria robót: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

   

 
1.4.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej,  oraz 

zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 

część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Specyfikacje techniczne 

2. Przedmiar robót 

3. Szkice przedmiarowe 

 

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Zamawiaj ącego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek . 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
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1.5.2. obiekcie małej architektury  – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

            a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

            b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

            c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,  

                śmietniki. 

1.5.3. robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.4. remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.5. urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.6. terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.7. aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.8. właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.9. wyrobie budowlanym  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.10. obszarze oddziaływania obiektu  – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.11. rejestrze obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.12. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.5.13. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.14. odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.5.15. ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.16. grupach, klasach, kategoriach robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.17. istotnych wymaganiach  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.18. przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.19. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV. 

 
2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  

 
2.2. Teren robót budowlanych  

2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych  

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

 
2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót Budowlanych przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
2.2.3. Ochrona własno ści i urz ądzeń 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za 

jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działa nia, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar czonym przez Zamawiaj ącego.  

 

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie 

utrzymywać teren robót budowlanych, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót budowlanych oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
2.2.5. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich 

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 

jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 
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2.3. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.4. Roboty towarzysz ące i tymczasowe  

a) w zakresie robót zewn ętrznych  

- wywóz materiałów odpadowych 

- oznakowanie trasy 

- zasypanie i uporządkowanie placu budowy 

- wykonanie dróg technologicznych 

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

 

2.5. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy choć nie jest dla niniejszego przedsięwzięcia dokumentem wymaganym prawem jednak 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnętrznego dziennika budowy w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

� protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 

� Dokumenty wchodzące w skład umowy 

 
2.5.1. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 
3. Zarządzający realizacj ą umowy  

Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowi ązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarz ądzający 

realizacj ą umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działa jących w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnie ń i obowi ązków. Wydawane przez nich polecenia maj ą moc polece ń 

Zarządzającego Realizacj ą Umowy . 
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4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu robót. Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. 

5. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami STT i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
6. Kontrola jako ści robót  

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 

zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

� bhp, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 



ST.O0 WYMAGANIA OGÓLNE  

 

ST-O Ogólna Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 10 /26 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robot  

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
6.3. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno ści  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

             - Polską Normą 

            - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są   

               objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń będą odrzucone . 

 
7. Obmiar robot  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  

Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją projektową 

dla niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) to opracowanie 

sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania 

kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawierać opis poszczególnych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny 

zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod 
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warunkiem że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  
8. Odbiór robot 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiorowi częściowemu, 

� odbiorowi końcowemu, 

� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robot 

ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.2.1. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. 

8.2.2. Odbiór ko ńcowy robót  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robot 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.2.3. Dokumenty odbioru ko ńcowego  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

���� ustalenia technologiczne, 

���� wewnętrzny dzienniki budowy  

���� deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

���� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

���� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.2.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9.  Podstawa płatno ści  

����  Ostatecznego rozliczenia z inwestorem wykonawca ma obowiązek dokonać na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą płatności za wykonane roboty jest faktura VAT 

10. Przepisy zwi ązane 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 2003r. 

Dz. U nr 80 z 10 maja poz.718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 

elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 

2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71). 
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� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 

systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz.1138). 
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UWAGA:  
 
W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej Remontu i naprawy placów 

oraz chodników osiedlowych wokół budynków przy ul. K. Ogrodowskiego 1-7 i ul. 

Picownik 9 w Rybniku, w skład której wchodzi, specyfikacja techniczna wykonania 

i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli 

podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane 

zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych 

i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie 

realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych 

równoważnych materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich 

parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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Grupa robót:  452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej, 

Klasa robót:  4523 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych I elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria robót: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

remontem i naprawą placów oraz chodników należących do budynków przy ul. K. Ogrodowskiego i ul. 

Piownik w Rybniku w ramach przedsięwzięcia: "Remont i naprawa placów chodników osiedlowych w zasobach 

ZGM ul. K. Ogrodowskiego 1-7 i ul. Picownik 9.” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem  

placów oraz chodników osiedlowych.  

W zakres robót wchodzi wykonanie: 

• nawierzchni dojazdowej tj.: 

− wybrukowanie placów zlokalizowanych (pomiędzy budynkami ul. K. Ogordowskiego nr 1-3, 3-5, 5-7), 

o łącznej powierzchni 243,48 m2,  

− ustawienie krawężników betonowych 30x15x100 cm 

− odwodnienie powierzchni dojazdowej 

• nawierzchni dojazdowej z geokraty: 

− niezbędne prace rozbiórkowe 

− ułożenie geokrat i uzupełnienie kruszywem o dobrych parametrach o łącznej powierzchni 114,94 m2 

(przy budynku ul. Picownik 9)  

− ustawienie krawężników najazdowych betonowych 22x15x100 cm,  

− odwodnienie powierzchni  

• nawierzchni chodnikowych tj.:  

− niezbędne prace rozbiórkowe 

− przełożenie oraz uzupełnienie nawierzchni chodnikowych zlokalizowanych wokół budynków  

− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20x100 cm 

− uzupełnienie stopni schodów zewnętrznych 

• plantowanie i obsianie pozostałych terenów trawą 

• wykonanie ogrodzenia i zamontowanie elementów placu zabaw 



SST-B-01 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJ ĄTKIEM DRÓG 

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 17 /26 

 

1.4. Określenia podstawowe  

• Betonowa kostka brukowa  - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

• Kraw ężniki betonowe  - prefabrykowane belki ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. Rozróżnia się dwa typy krawężników:  

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i 

pobocza). 

W zależności od kształtu przekroju rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 

a) prostokątne ścięte - rodzaj "a" 

b) prostokątne - rodzaj "b" 

W zależności od odmiany i technologii produkcji rozróżnia się odmiany: 
1 -  krawężnik betonowy jednowarstwowy 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy 

• Geokrata - przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komórek, który po ułożeniu w miejscu 

wbudowania przypomina swoim wyglądem plaster miodu. Przestrzenie pustych komórek wypełnia się 

kruszywem o dobrych parametrach geotechnicznych. Stosowanie geosiatki komórkowej pozwala na 

uzyskanie założonych funkcji przy zachowaniu środowiska naturalnego w stanie niezmienionym, 

dostosowując je do potrzeb człowieka i nie naruszając jego równowagi. 

• Pozostałe określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

1.6. Warunki przyst ąpienia do robót  

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają 

wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

2. Materiały 

• Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni są: 

−−−− kruszywa o odpowiedniej granulacji 

Podbudowa nawierzchni 

− warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5,0cm 

− warstwy nośnej z kruszywa łamanego frakcja 0 - 31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 

20cm 

− Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszą spełniać wymogi warstw hydraulicznych (tak 

jak w budownictwie drogowym), minimalny współczynnik filtracji wynosi k min. = 8m/dobę 
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(określone badaniami laboratoryjnymi lub wg. Metody amerykańskiej). Zawartość frakcji pylastych 

musi mieścić się w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z Polską Normą). 

− Wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID ≤ 0,8 (zgodnie z Polską 

Normą). Określone frakcje kruszyw odznaczają się ciągłością uziarnienia (występowaniem 

wszystkich frakcji podanych w danym przedziale) w proporcjach ściśle określonych wg Polskiej 

Normy. 

Kruszywo uzupełniaj ące geokrat ę: 

W konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi  materiałami 

naturalnymi jak kruszywo łamane,  żwir, pospółka, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony żużel 

hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.  

Materiał niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. dróg tymczasowych, parkingów, 

dróg o nawierzchni gruntowej, podbudów) zaleca się, aby miał uziarnienie do 25 mm, z zawartością 

frakcji ilastej nie przekraczającej 7% i części organicznych do 2%. Kruszywo stosowane do konstrukcji 

wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej powinno odpowiadać wymaganiom norm:  

− 1)PN-B-11111:1996 dla żwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,  

− 2)PN-B-11112:1996 dla kruszywa łamanego,  

− 3)PN-B-11113:1996 dla piasku.  

Materiałem do wypełnienia spoin jest: 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 

−−−− kostka brukowa betonowa, prostokątna gr. 6 i 8 cm  oraz behaton gr. 6 cm  

Betonowa kostka brukowa - wymagania 

• Aprobata techniczna - warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

• Wygląd zewnętrzny - struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm dla kostek o grubości 80 mm 

• Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę 

brukową o grubości 60 i 80mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje 

wymiarowe wynoszą: na długości 3mm, na szerokości 3 mm, na grubości 5mm. 

• Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych - betonowe kostki brukowe powinny mieć 

cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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 Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Warto ść 

1. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

60 
50 

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3. 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż brak 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

brak 
brak 
20 

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

• Cement Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-19701  

• Kruszywo do betonu Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 

[3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

• Woda Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250  

• Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 

mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki 

powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

−−−− Geosentyk 

Geokrata 

• Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny być zgodny z aprobatą techniczną IBDiM.  

• Zaleca się, aby geokrata była odporna na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się. 

Geokrata powinna być dostarczona bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią 

wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie oraz z odpornością na działanie mikroorganizmów 

występujących w ziem. 

Kotwy mocuj ące 

Kotwy firmowe służące do przymocowania geokrat komórkowych lub składają się z pręta zbrojeniowego 

oraz nałożonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego włóknem 

szklanym. Zacisk ma dwa ramiona umożliwiające jednoczesne przymocowanie do podłoża dwóch ścian 

geokrat, chociaż w większości przypadków wystarczy zastosowanie jednego ramienia. Średnica prę ta 

zbrojeniowego zwykle wynosi 12 do 13 mm.  

−−−− krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/01  
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−−−− beton B-20 wg PN-B-06250 do wykonania ław, 

−−−− cement wg PN-B-19701  

−−−− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

−−−− studzienki ściekowe z wpustem żeliwnym wg BN-64-9321-02 

−−−− rury PVC wg PN-EN 1401-01 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu w czasie rozbiórki  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 4 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu: 

Przy pracach rozbiórkowych 

• łopaty 

• taczki 

• wiadra 

• pilarki 

Przy pracach remontowych: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem:  

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. Transport  

4.1. Transport wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. Transport i składowanie materiałów z 

rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

4.2. Transport kruszywa  

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.3.  Transport obrze ży betonowych  

 Betonowe krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.4. Inne wymagania dotycz ące środków transportowych  

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 

urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót  

 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU, w korzystnych warunkach 

pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 

prowadzenia prac zasadniczych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe  

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 

gruzu  

� oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

� uprzątnięcie terenu robót budowlanych, 

� wywiezienie gruzu, złomu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

5.3.  Przygotowanie podło ża, wykonanie koryta 

Warstwa odcinająca nośna i wyrównująca powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie jej 

zgodnie z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach oraz szkicem przedmiarowym. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

W strefie czynnych sieci, przyłączy do budynków roboty należy prowadzić ręcznie 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

SST, tj. odwieziony na odkład. 

5.4. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto wymaganą grubość. Zabronione jest układanie warstwy nośnej podbudowy bezpośrednio 

na gazociągu. Konieczne jest wykonanie obsypki piaskowej wokół rury. W miejscach, w których widoczna jest 

segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 

właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy nośnej lub wyrównującej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie warstwy o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 

powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż 

do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa nośna lub wyrównująca 

powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie 

z BN-77/8931-12  

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę nośną, uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.5. Utrzymanie warstwy odcinaj ącej (mrozoochronna). 

Warstwa nośna i wyrównująca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 

w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót. 

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie 

nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.7. Podsypka i ława 

Podłoże pod ustawienie krawężnika stanowi ława betonowa z betonu B20 

5.8. Ustawienie betonowych kraw ężników 

 Krawężniki betonowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością  górnej 

powierzchni obrzeża od terenu utwardzonego). 

5.9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Po 

ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni terenu. Do ubijania ułożonej 

nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z kostek brukowych z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może być zaraz oddany do użytkowania. 
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5.10. Wykonanie nawierzchni z geokraty 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

� roboty przygotowawcze,  

� ułożenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką,  

� roboty wykończeniowe 

Sposób rozłożenia sekcji geokraty obejmuje:  

Rozłożenie pierwszej sekcji geokraty do wymaganych rozmiarów i kształtu plastra miodu, stosując kotwy, 

pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie 

sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących geokraty lub zapełniając skrajne komórki 

kruszywem lub materiałem ziemnym.  

Rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geokraty z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji. Wykonanie 

połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki wbijającej metalowe zszywki lub inną 

metodą (np. za pomocą kotew) 

Rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszystkich 

sąsiadujących sekcji geokraty lub ich części, przy czym zaleca się rozmieszczenie materiału zasypowego wokół 

wypełnianych sekcji geokraty.  

Wypełnianie komórek geokraty, zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną 

zagęszczarką płytową do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora.  

Usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek. 

Wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym prefabrykowanym 

betonowym elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej części 

sekcji w wyniku najeżdżania na nią pojazdów i wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją  

 

5.11. Wykonanie odwodnienia 

W ramach wykonania odwodnienia w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą: 

� Ręczne wykonanie wykopu pod studzienkę ściekową z wpustem żeliwnym 

� Wykonanie wykopów dla trasy przyłącza 

� Wykonanie przyłącza 

Przy instalacji systemu odwodnieniowego należy: upewnić się czy zachowana jest drożność rur oraz 

szczelność wszystkich połączeń, zabezpieczyć wyloty rur odwodnieniowych, sprawdzić czy woda wypływająca z 

rury nie powoduje lokalnej erozji.  

 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 6 

6.2. Sprawdzenie jako ści robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki 

oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta: 

• szerokości do 3 m: 1 cm, 

• szerokości powyżej 3 m: 2 cm, 

• szerokości koryta: 5 cm. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.9 niniejszej SST: pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie 

prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty 

deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

Sprawdzenie wykonanie nawierzchni z geokrat na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami pkt. 5.10 niniejszej SST 

Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300m2 

ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m nawierzchni. Dopuszczalny 

prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

 

6.4. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów wykorzystanych 

podczas remontu nawierzchni. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową obrzeży oraz krawężników, ogrodzenia jest m (metr) 

Jednostką obmiarową warstwy nośnej, wyrównującej oraz nawierzchni chodnikowej i dojazdowej jest m2 

(metr kwadratowy)  

8. Odbiory robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
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niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 

materiałowe. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

−−−− wykonane koryto, 

−−−− wykonana podsypka, 

−−−− wykonana ława z oporem. 

 

9. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy nośnej i wyrównującej z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1 m  krawężnika betonowego oraz obrzeża obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− wykonanie ławy, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie krawężnika  

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

10.1. Przepisy  

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

� Dokumenty przetargowe 

� Umowa, warunki kontraktu 

10.2. Normy  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

 


